STRANGBETONG
Februari 2026

Miljovarudeklaration dotter-EPD B

Betongvagg (V), (Niva 2) Net

omwr o <,
&%

¢

Utford med I'VL:s forhandsgranskade EPD
IVL EPD generator Betong NEPDT28 Materialmingder berdknade av tillverkaren

Baserad pa tredjepartsgranskad Moder EPD Giltig till: 2030-04-08
Titel EPD: Betongvagg (V)
EPD nummer: NEPD-9653-9285

@ivl

SVENSKA IVL Svenska Miljdinstitutet AB // Box 210 60 // 100 31 Stockholm
mlLJUlnSTlTUTET Tel 010-788 65 00 // Fax 010-788 6590 // www.ivl.se



Dotter-EPD édgare

Kontaktperson: Erik Mansson

Foretag: AB Strangbetong

Tillverkningsort
Orebro, Langviksmon och Veddige, Sverige

Adress: Gustav III Boulevard 32 169 73

SOLNA
Kontaktuppgifter:

erik.mansson@strangbetong.se

Organisationsnummer: 556539-4904

1 Generell information

Moder-EPD

Registreringsnummer Moder
EPD:

NEPD-9653-9285

Produktnamn: Betongvagg (V)
Deklarerad enhet: Ton
Produktionsdata fran ar: 2023

Deklarerade moduler:

Al-A5, B1, C1-C4,D

Deklaration utford datum:

2025-04-08

Programoperator:

The Norwegian EPD Foundation

Baserad pa PCR:

NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0. March
2021. NPCR 020 Part B for Concrete and concrete elements. Ver. 3.0.
September 2021. SS-EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 SS-EN
16757:2017

Registreringsnummer EPD:

NEPD-9653-9285

Produktnamn: Betongvagg (Niva 2) Net
Deklarerad enhet: Ton
Produktionsdata fran ar: 2025

Deklarerade moduler:

Al-A5, B1, C1-C4, D

Deklaration utférd datum: 2026-02-24
Marknadsomrade: Sverige
ID Dotter-EPD: 5000003905




2 Produktinformation

2.1

Betongviggar i inomhusmiljé, tillverkade av Strangbetongs fabriker i Orebro, Langviksmon och
Veddige.

Produktbeskrivning

2.2 Produktinnehall
Material kg % Kommentar
Ballast, natur 43,2 4,3
Ballast, kross 724,9 72,5
Cement 144,1 14,4
GGBS 3,0 0,3
Vatten 43,1 4,3
Kalkfiller 22,2 2,2
Tillsatsmedel 1,3 0,1
Armering 16,2 1,6
Ingjutningsstal 2,0 0,2
HDPE-plast 0,1 0,0
Total 1000 100

2.3 Tekniska data
Specifikation | ‘

Hallfasthetsklass C30/37
Exponeringsklass XC1
Vattencementtal 0,55

Cement CEM II/A-LL
Tillsatsmaterial GGBS, Kalkfiller
Anvanda standarder SS-EN 14992

Ev. tjocklek 200 mm

2.4

L50

Livslangd



3 LCA Information

3.1 Datakvalitet

Material Kvalitet Ar

Ballast, natur Databas, Oekobaudat 2023
Ballast, kross Databas, Oekobaudat 2022
Industricement Slite CEM II/A-LL 52.5R EPD, NEPD-7912-7585-EN 2024
Merit (GGBS) S-P-05377 2022
Kalkfiller Databas, Ecoinvent 2023
Vatten Databas, Ecoinvent 2023
Tillsatsmedel, Plasticisers EPD-EFC-20210198-IBG1-EN 2021
Tillsatsmedel, Air entrainers EPD-EFC-20210193-IBG1-EN 2021
Armering EPD, S-P-00305 2021
Ingjutningsstal Databas, Ecoinvent 2023
HDPE-plast Databas, Gabi/sphera 2021

3.2 Allokering

Enligt moder-EPD




3.3 Flodesschema

energi

Produktion av betongelement

Aviall

3.4 Andringar mot moder-EPD

3.4.1 A1-A2 Ramaterial och transport till fabrik

Annat betongrecept med ldgre klimatpaverkan

3.4.2 A3 Fabrik

3.43 A4 Transport till kund

3.5 Scenarier

3.5.1 Transport fran tillverkningen till byggarbetsplatsen (A4)

Fyllnadsgrad (incl. Typ av Avstand Brinsle- Virde

retur) % fordon KM /Energiférbrukning /1)

Lastbil 45 Lastbil, 33t 205 0,025 liter/ton, km 5,2

Baserat pa medeltransport.



3.5.2 Bygg- och installationsprocessen (A5)

Elkonsumtion kWh 0,56

Virde baserad pa specifik information fran Strangbetong.

3.5.3 Anvandning (B1)

Koldioxidupptag under 50 ar Kg COz/ton 2,83

Berdkning av koldioxidupptag &r utford enligt Annex BB i SS-EN 16757:2017. Scenariot dr baserat
pa en innervagg med en tjocklek pa 200mm i torr inomhusmiljo med bekladnad.

354 Slutskede (C1, C3, C4)

‘ Enhet ‘ Virde
C1. Diesel rivning* MJ 36
C3. Diesel krossning* MJ 7,2
C3. Atervinning kg 1000

*Erlandsson & Pettersson (2015)

3.5.5 Transport till avfallsbehandling (C2)

Fyllnadsgrad (incl. Typ av Avstand Brénsle-

retur) % fordon (km) /Energiforbrukning

Lastbil 45 Lastbil, 33t 35 0,025 liter/ton, km 0,9

Schablon enligt branschoverenskommelse.

3.6  Fordelar och belastningar utanfor
systemgransen (D)

Erséttning av primar ballast kg 982




Scenariot dr baserat pa en atervinningsgrad pa 100% enligt modul C. Armeringen i produkten &r
gjord pa atervunnet stal och ger darmed ingen vinst eller borda i modul D.



4 LCA resultat

4.1  Systemgranser (X=ingar, MID= modul ingar
inte, MIR=modul inte relevant)
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4.2  Huvudsakliga miljopaverkansindikatorer
nakator | Ennet | ata3 [ ae | s | 81 | o | o | cs [ ce [ 0

GWP-total kg CO2e 1,05E+02 1,71E+01 1,15E-02 -2,83E+00 3,27E+00 3,18E+00 6,55E-01 0,00E+00 -7,55E+00
GWP-fossil kg COz2e 1,05E+02 1,71E+01 9,09E-03 -2,83E+00 3,27E+00 3,18E+00 6,54E-01 0,00E+00 -7,47E+00

(Sl kg CO2e 2,14E-01 2,30E-01 4,51E-04 0,00E+00 4,40E-02 4,27E-02 8,79E-03 0,00E+00 -6,11E-02

biogenic

EG/Y.E-C kg CO2e 3,52E-02 1,21E-02 2,11E-03 0,00E+00 2,30E-03 2,24E-03 4,61E-04 0,00E+00 -1,86E-02

ODP CFé%1 e 3,10E-05 3,48E-07 1,80E-10 O0,00E+00 6,65E-08 6,46E-08 1,33E-08 0,00E+00 -1,21E-10

AP mol H*e 248E-01 1,67E-01 5,21E-05 0,00E+00 3,18E-02 3,09E-02 6,36E-03 0,00E+00 -1,92E-02

£l kgP e 6,08E-03 2,83E-04 2,00E-06 0,00E+00 5,40E-05 5,25E-05 1,08E-05 0,00E+00 -3,34E-05

freshwater

EP-marine kgNe 9,80E-02 8,20E-02 2,15E-05 O0,00E+00 1,57E-02 1,52E-02 3,13E-03 0,00E+00 -7,63E-03

’EeI:r_estiaI molNe 1,06E+00 8,60E-01 1,87E-04 0,00E+00 1,64E-01 1,60E-01 3,29E-02 0,00E+00 -8,69E-02
kg

POCP NMVOC 2,83E-01 2,57E-01 4,45E-05 0,00E+00 4,91E-02 4,77E-02 9,82E-03 0,00E+00 -1,80E-02
e

ADP-M&M kgSbe 1,87E-02 528E-06 7,92E-08 0,00E+00 1,01E-06 9,80E-07 2,02E-07 0,00E+00 -1,05E-06



ADP-fossil MJ 1,40E+03 2,18E+02 2,44E+00 0,00E+00 4,17E+01 4,05E+01 8,33E+00 0,00E+00 -1,06E+02
WDP me 5,562E+01 6,05E-01 9,30E-02 0,00E+00 1,16E-01 1,12E-01 2,31E-02 0,00E+00 -2,49E+00
GWP-total: Global Warming Potential; GWP-fossil: Global Warming Potential fossil fuels; GWP-

biogenic: Global Warming Potential biogenic; GWP-LULUC: Global Warming Potential land use and land

use change; ODP: Depletion potential of the stratospheric ozone layer; AP: Acidification potential,

Accumulated Exceedance; EP-freshwater: Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching

freshwater end compartment; See “additional Norwegian requirements” for indicator given as PO4 eq. EP-

marine: Eutrophication potential, fraction of nutrients reaching freshwater end compartment; EP-

terrestial: Eutrophication potential, Accumulated Exceedance; POCP: Formation potential of tropospheric

ozone; ADP-M&M: Abiotic depletion potential for non-fossil resources (minerals and metals); ADP-fossil:

Abiotic depletion potential for fossil resources; WDP: Water deprivation potential, deprivation weighted

water counsumption

4.3 Resursanvéndning
-------“

RPEE 1,84E+02 4,81E+00 1,53E+00 0,00E+00 9,18E-01 8,93E-01 1,84E-01 0,00E+00 -6,09E+01
RPEM MJ  3,77E-01 0,00E+00 5,56E-91 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
TPE MJ  1,84E+02 4,81E+00 1,53E+00 0,00E+00 9,18E-01 8,93E-01 1,84E-01 0,00E+00 -6,09E+01
NRPE MJ  1,17E+03 2,18E+02 2,44E+00 0,00E+00 4,17E+01 4,05E+01 8,33E+00 0,00E+00 -1,06E+02
NRPM MJ  8,17E+00 0,00E+00 5,56E-91 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00  0,00E+00
TRPE MJ  1,18E+03 2,21E+02 2,44E+00 0,00E+00 4,22E+01 4,10E+01 8,44E+00 0,00E+00 -1,06E+02
SM kg 2,77E+01 0,00E+00 5,56E-91 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00  0,00E+00
RSF MJ  1,39E+02 0,00E+00 5,56E-91 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
NRSF MJ  1,62E+02 0,00E+00 5,56E-91 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00  0,00E+00
w m3  1,48E+00 1,41E-02 2,17E-03 0,00E+00 2,69E-03 2,62E-03 5,38E-04 0,00E+00 -7,76E-02

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy
resources used as raw materials; TPE Total use of renewable primary energy resources; NRPE Non
renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources
used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary
materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net
fresh water

4.4  Slutskede — Avfall
-------“

kg 553E+00  1,37E-01  120E-03 0,00E+00 261E-02  254E-02  523E03 0,00E+00 -9,54E-09
NHW kg 2,34E+01  0,00E+00  5,56E-91 0,00E+00 0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00 0,00E+00  -6,59E-02
RwW kg  137E-02  000E+00 556E-91 0,00E+00 0,00E+00  0,00E+00  0,00E+00 0,00E+00  -6,12E-03
HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed



4.5 Slutskede — Utflode
-------ﬂ

1,17E-04 0,00E+00 5,56E-91 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

MR kg 9,56E+00 0,00E+00 5,56E-91 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 9,98E+02 0,00E+00 0,00E+00
MER kg 847E+00 0,00E+00 5,56E-91 0,00E+00 O0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
EEE MJ  2,87E-04 0,00E+00 5,56E-91 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00
ETE MJ  4,29E-03 0,00E+00 556E-91 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00 0,00E+00

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported
electric energy; ETE Exported thermal energy

Lasexempel: 9,0 E-03 =9,0*10-3 = 0,009

4.6 Information som beskriver innehall av
biogent kol vid fabriksgrinden

Innehall av biogent kol ‘ Enhet ‘ Virde
Innehall av biogent kol i produkt kg C 0
Innehall av biogent kol i férpackning kg C 0

ot | envet | Ao | | a5 | B | o1 | c2 | © | ot | D

%V\BIZ- kgeiOZ 1,06E+02 1,71E+01 1,15E-02 -2,83E+00 3,27E+00 3,18E+00 6,55E-01 0,00E+00 -7,55E+00

GWP-IOBC Global warming potential calculated according to the principle of instantanious oxidation. In
this indicator uptake and emission of biogenic carbon dioxide is set to zero, i.e. directly balanced out in the
module where it appears. Alternative name of this indicator is GWP-GHG

10



5 Verifikat fran forgranskat EPD-verktyg

Denna berdkning av miljdpaverkan ar utférd enligt EN 15804, en europeisk standard som styr
vilka paverkansfaktorer som ska deklareras i en EPD for byggprodukter och hur de ska berdknas.
Berédkningen ar utférd med IVL:s forgranskade IVL EPD generator Betong NEPDT28. I
berdkningen ingar alla obligatoriska delar enligt EN 15804 (A1-A3, C1-C4, D) och som omfattar
paverkan fran ravaruutvinning, leverans pa byggplats, slutskede fram till atervinning till nasta
system. I vissa fall ingar d&ven A4 (transport till byggplats) och A5 (Konstruktion). De data som
redovisas i LCA resultatet motsvarar innehallet i en EPD och kan anvandas som indata i en
berdkning av en byggnads miljoprestanda som utférs enligt EN 15978.

Denna LCA berdkning &r inte tredjepartsgranskad och publicerad som en EPD men accepteras som
verifikat av vissa kravstéllare, t.ex. Trafikverket, eftersom den baseras pa ett forgranskat EPD-
verktyg. IVL EPD generator Betong NEPDT28 &r granskat av en av godkand EPD granskare
(Guangli Du) och har anvints av leverantoren for framtagande av tredjepartsgranskad EPD
(Moder EPD) som finns registrerad hos programoperatoren EPD Norge. Bakomliggande LCA-data
ar da desamma och det dr endast receptet som forandrats.

Betong tar under hela sin livslangd upp koldioxid fran luften, s.k. karbonatisering. Upptaget av
koldioxid, som sker under driftsskedet (modul B), har enligt utférda forskningsstudier bedémts
uppga till ca 15-20 procent av den koldioxid som slapps ut i produktskedet (A1-A3) vilket bor
beaktas vid berdkning av en betongbyggnads klimatpaverkan under en hel livscykel.

6 Betongens miljopaverkan under
livscykeln

Vid bedémning av en hel byggnads miljoprestanda bér man utéver data fran EPD:n ta hdnsyn till
byggnadens livslangd. Betong ar ett material med lang livsldngd, mer &n 100 ar, det &r en viktig
egenskap och byggnadens paverkan bor déarfor bedémas per driftsar om jamforelser ska goras.
Underhallsbehovet under hela livscykeln ska ocksa beaktas liksom paverkan fran anvandning,
rivning och atervinning. En av betongens unika egenskaper ar varmelagringsformagan som ger
forutsattningar for lag energiférbrukning och effektuttag under byggnadens driftstid. Forutom den
miljopaverkan som berdknas i en LCA, finns dessutom flera andra hallbarhetsaspekter som maste
beaktas, tex ingaende farliga kemikalier, brandsakerhet, fuktsédkerhet och ljudisolering.
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